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RESUMO

Oliveira, Artur Ribeiro, Comportamento ao Desgaste Erosivo de um Aco Inoxidavel
Utilizado em Hélice de Moto Aquatica. Brasilia: Faculdade UnB Gama, Universidade
de Brasilia, Brasil, 2015. Dissertacao de Mestrado.

Motos aquéticas, mais conhecidas como Jet Skis, proporcionam entretenimento e
lazer em rios, lagos e/ou litorais. Entretanto, a concentracdo de particulas duras, em
suspensao nas aguas, provoca o desgaste prematuro do sistema de propulséo,
principalmente das hélices. As pas das hélices costumam ser fabricadas com as
superficies polidas ou, com o intuito de melhorar sua resisténcia ao desgaste, jateadas.
O presente trabalho teve como objetivo construir um equipamento que permitisse estudar
o comportamento em desgaste erosivo de um aco inoxidavel utilizado na fabricacdo de
hélices de motos aquaticas; e verificar se o jateamento aumenta realmente a resisténcia
ao desgaste destes elementos. Para isto, corpos de prova foram retirados diretamente de
uma hélice de moto aquética e dois tipos de superficies foram preparados: uma polida e
outra jateada com areia. Amostras com cada tipo de condigéo superficial foram fixadas a
um disco giratério porta-amostras e posicionadas de tal forma, que quando mergulhadas
dentro de uma solugdo aquosa erosiva pudessem receber o impacto da mistura com
angulos de 0° 45° e 90°. O ensaio teve uma duracdo total de 25 h, no entanto, em
determinados intervalos de tempo, o ensaio era interrompido para medir a perda de
massa, a rugosidade superficial e, por meio de imagens via microscopia eletronica,
acompanhar o dano superficial ocorrido. Os resultados mostraram que, apesar do
jateamento causar um aumento de dureza superficial, ndo foi detectado uma melhora na
resisténcia ao desgaste das amostras jateadas comparado com as amostras polidas. Os
maiores desgastes ocorreram quando o0 angulo de incidéncia foi de 45°,
independentemente do tipo de superficie; e o desgaste com angulos incidéncia de 0° e
90° foram idénticos entre si, independentemente também, do tipo de superficie. O trabalho
mostrou ainda que, o equipamento construido simulou com precisao as condicées de uso
desses veiculos nauticos e sua versatilidade servir4 para o desenvolvimento de futuras

pesquisas na Universidade de Brasilia.

Palavras-chave: Desgaste Erosivo; Motos Aquaticas; Hélices; Polimento e

Jateamento.
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ABSTRACT

Oliveira, Artur Ribeiro, The Erosive Wear Behavior of Stainless Steel Used in Personal
Watercraft Impeller. Brasilia: Faculdade UnB Gama, Universidade de Brasilia, Brasil,
2015. Dissertacao de Mestrado.

Jet skis provide entertainment and recreation in rivers, lakes and/or coastlines.
However, the concentration of hard particles in suspension in the water causes
premature wear of the propulsion system, especially the propellers. The propeller
blades are usually made of polished surfaces or in order to improve their wear
resistance, blasted. This study aimed to construct a device that allows to study the
behavior in erosive wear a stainless steel used in the manufacture of jet skis propellers;
and check whether the blasting actually increases the wear resistance of these
elements. For this, samples were taken directly from a Jet Ski propeller and two types
of surfaces were prepared: a polished and another sandblasted. Samples with each
type of surface condition were fixed to a disc rotating sample holder and positioned
such that, when dipped into an aqueous solution erosive could receive the impact of
the mixture at angles of 0°, 45° and 90°. The test had a total duration of 25h, however,
at certain intervals of time, the test was stopped to measure the weight loss, surface
roughness, and by electron microscopy pictures, accompany the surface damage
occurred. The results showed that although the sandblasted cause an increase of
surface hardness, was not detected an improvement in wear resistance of the
sandblasted samples as compared with the polished samples. The higher wear
occurred when the incident angle was 45°, regardless of the type of surface; and wear
with incidence angles of 0° and 90° were identical among them, irrespective also of the
type of surface. The work also showed that the equipment built accurately simulated
the conditions of use of these nautical vehicles and their versatility will serve for the

development of future research at the University of Brasilia.

Keyword: Erosive Wear; Personal Watercraft; Impeller; Polishing and Blasting.
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1. INTRODUCAO

O Brasil vem se tornando um pais cobicado para sediar atividade de turismo e
esportes nauticos, principalmente, pelo tamanho da costa litordnea (8.500 km
navegaveis), a enorme gama de rios, hidrovias, represas e lagos que somam mais de
9.260 km por todo pais, e por sua beleza natural, onde paisagens deslumbrantes
podem ser aproveitadas o ano inteiro devido as excepcionais condi¢des de clima e
temperatura. Estimasse que a frota brasileira de embarcacdes de esporte e lazer seja
de aproximadamente 53.000 unidades; e dentre elas, as de aceitacdo sdo as motos
aquaticas (MINISTERIO DO TURISMO, 2010)

As motos aquéticas, mais conhecidas como Jet Skis, surgiram nos anos 70 e
se popularizaram rapidamente em varios paises com o passar dos anos. O objetivo
destas maquinas € proporcionar entretenimento e lazer em rios, lagos e/ou litorais;
mas também sdo bastante utilizadas para o esporte ou até mesmo para o trabalho
(NIXON, 2003 e PWIA, 2006).

Um dos problemas que mais afetam as motos aquaticas é o desgaste gerado
no sistema de propulséo, que € o responsavel pelo desempenho da maquina sobre a
agua. O desgaste dos propulsores pode ser alto devido principalmente a navegacao
em aguas rasas e a falta de experiéncia dos pilotos em comandar as motos aquaticas
(BRP, 2014).

O desgaste do sistema de propulsdo, provocado pela acédo erosiva - abrasiva
de particulas duras presentes nas aguas, pode levar os proprietarios de motos
aquaticas a realizar gastos onerosos em curtos intervalos de tempo, principalmente,
guando é necessaria a troca e/ou a recuperacao da hélice e de outros componentes
do sistema de propulsao.

Dependendo do fabricante e do modelo da moto aquatica, as caracteristicas
das hélices podem variar significativamente em tamanho, geometria, acabamento
superficial das pas e tipo de material utilizado. As superficies das hélices sao,
normalmente, polidas ou jateadas, sendo que o jateamento € utilizado para promover
um aumento da dureza superficial por deformacao plastica (encruamento) e gerar
tensdes residuais de compressao na superficie, que promoveriam uma melhora na

resisténcia ao desgaste.



O objetivo deste trabalho foi construir um equipamento que permitisse estudar
0 comportamento em desgaste erosivo de um material utilizado na fabricacdo de
hélices de motos aquaticas. Corpos de prova foram preparados com superficies,
propositalmente, polidas e outras jateadas, com areia, para verificar a influéncia do
tratamento superficial na resisténcia ao desagaste destes elementos.

A presente pesquisa esta dividida em oito capitulos, sendo o primeiro capitulo
responsavel por mostrar uma breve introducdo sobre o estudo proposto assim como
sua motivacao.

No capitulo dois é apresentada uma reviséo da literatura que engloba assuntos
como veiculos nauticos, motos aquaticas, sistemas de propulsao de motos aquaticas,
alguns tipos de desgaste que podem estar presentes em sistemas de propulséo e
desgaste em propulsores de motos aquaticas.

O capitulo trés apresenta os materiais e a metodologia que foram utilizados na
pesquisa, a fabricacdo detalhada do equipamento de desgaste erosivo assim como
0s parametros de ensaio utilizados para realizar os testes.

No capitulo quatro séo apresentados os resultados obtidos, e sdo discutidos
cada detalhe encontrado, como a perda de massa e o dano superficial ocorrido no
decorrer do tempo de ensaio.

No capitulo cinco sdo realizadas as consideracdes finais do trabalho,
comparando globalmente todos os resultados obtidos.

No capitulo seis sdo apresentadas as conclusdes sobre os resultados obtidos,
e no capitulo sete algumas propostas de trabalhos futuros. Por fim no capitulo oito séo
apresentadas as referéncias bibliograficas utilizadas para o desenvolvimento desta

pesquisa.



2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1 VEICULOS NAUTICOS DE ESPORTE E LASER

A palavra nautica conforme afirma o Ministério do Turismo, € definida como
toda a atividade que se desenvolve em embarcacdes que se locomovem sobre a agua,
sejam elas; fluviais; lacustres; paradas ou correntes; oceanicas ou maritimas. A
navegacdo em conciliacdo com a pratica turistica, formam juntas o que se chama de
Turismo Nautico. Nos ultimos anos foi visto que o crescimento nautico em geral, foi
de suma importancia para avanco tecnolégico da indUustria nacional de navios e barcos
(MINISTERIO DO TURISMO, 2010).

Estimasse que a frota brasileira de embarcacdes de esporte e lazer seja de
aproximadamente 53.000 unidades, levando em consideracdo barcos acima de 14
pés, neste montante estao inclusos ndo somente embarcacdes que possuem motores,
mas também velas e pequenos barcos de competicdo, além disso o mercado

brasileiro ainda conta com:

151 Fabricantes de Embarcacoes;
039 Fabricantes de Botes;
257 Fabricantes de Acessorios Nauticos;

283 Fabricantes e Revendedores de Equipamentos de Pesca;
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111 Fabricantes e Revendedores de Pranchas a Vela.

Assim é formado um grupo de empresas grandes e pequenas que estado
espalhadas por todo o pais, que sempre necessitam de profissionais em areas como
a mecanica, elétrica, artesanal, tapecaria, hidraulica, pintura e etc. (ACOBAR, 2005).

Conforme diz Moura (2008), um dos maiores fornecedores de produtos
nauticos do mundo sdo os Norte Americanos, estes sao responsaveis por fornecer
maior parte dos equipamentos de ponta que sdo necessarios para industria nautica
de todo o mundo, além de serem também os maiores consumidores do mundo de
alguns veiculos nauticos como: Jet Skis, Velas, lanchas lates e outros.

J& os Britanicos e Franceses sao vistos como 0s turistas nauticos que mais

utilizam o mar em busca de aventura conforme relato feito pelo movimento aduaneiro



de Gibraltar, Bahamas e Trinidad entre 1999 e 2003 (MINISTERIO DO TURISMO,
2010).
O turismo nautico ainda é dividido em duas classes conforme diz o Ministério

do Turismo (2010), sendo elas:

U Turismo Nautico de Cruzeiro
Oferecendo prestacdo de servicos como: hospedagem, transporte, visitagoes,
entretenimento e servigos afins quando feito em embarcagdes de turismo.

U Turismo Nautico de Recreio e Esporte
Utilizado por embarcacbes pequenas e de médio porte sendo de propriedade

particular ou néo.

Atualmente o Brasil vem se tornando um pais cobicado para sediar esportes
nauticos e dar alegria a aqueles que gostam de usufruir de seus veiculos aquaticos
em momentos de laser, com lugares deslumbrantes, clima e temperatura apropriados,
isto faz com que o Brasil seja um dos paises mais requisitado do mundo para pratica
de tais atividades, sejam elas, com 0os mais variados tipos de veiculos nauticos citados
anteriormente. Hoje o Brasil dispde de 8.500 km navegaveis de costa que se
estendem por 17 estados, além de contar com uma enorme gama de rios, hidrovias,
represas e lagos que somam 9.260 km por todo pais (MINISTERIO DO TURISMO,
2010).

Para o exercicio da atividade nautica no Brasil, determinadas leis devem ser
seguidas por aqueles que trafegam pelas aguas brasileiras, abaixo segue uma lista

com as principais normas e suas respectivas areas de atuacao.

U Lein®5.869/73 - Codigo de Processo Civil;
Decreto-Lei n° 5.452/43 - CLT;

Lei n® 8.617/93 - Questdes do Mar Territorial;

Lei n®9.432/97 - Politica e Estratégia;

Lei n®9.537/97 - Seguranca do Transporte Aquaviario;

c:
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Decreto n° 2.596/98, Responsavel por Regulamentar a Lei n® 9.537/97
U Lein®9.966/2000 - Prevencao da Poluicao.



Juntas estas leis regem uma legislagdo que englobam fatores como tratados,
fiscalizacdo de prestadoras de servigos turisticos, normas, acordos, regulamentacao
de servicos de transporte, eventos, operacdo e agenciamento turistico, tendo como
foco manter a ordem do transporte maritimo brasileiro (CNC, 2011).

Em consequéncia disto, varias empresas do setor, sendo estas nacionais e
internacionais, sediam eventos e investem pesado em acessoérios e equipamentos,
com foco na expansdo do segmento no pais; impulsionando assim cada vez mais
adeptos para 0 ramo seja para o esporte ou o lazer, a tabela 2.1 mostra o nUmero de
eventos sediados somente no Brasil no ano de 2005 (ACOBAR, 2005).

Tabela 2.1 7 Numero de Eventos Nauticos no Brasil em 2005 (ACOBAR,2005).

Modalidade Eventos Oficiais em 2005
Saldes Nauticos 2
Vela 143
Motonautica 4
Jet Ski 19
Wakeboard 15
Remo 6
Ski Aquético 5
Total 194

Contudo, foi visto que o turismo nautico € um segmento que abrange todo o
mundo atraindo milhares de adeptos, a taxa de empregabilidade € grande pois este
necessita de profissionais em diversos setores gerando uma enorme gama de
empregos e consequentemente movimentando a economia de cada pais, o Brasil tem
se tornado um grande atrativo para pratica de tais atividades, sua estrutura
hidrogréfica atrai grandes fabricantes de veiculos nauticos e acessorios, contudo,
também é importante notar que com a expansao do setor, alguns problemas como
por exemplo de emissdo de poluentes se alastram, deste modo sempre sera
importante também investir em projetos sustentaveis que beneficiem tanto a

populacao do turismo quando o meio ambiente.



2.2 JET-SKI: HISTORIA, MODELOS, APLICACOES E FUTURO

Motos aquaticas sdo definidas como uma embarcacdo que utiliza um motor
interno ligado a uma bomba a jato de agua como fonte de energia primaria, o
equipamento é projetado para transportar de uma a trés pessoas e para sua operacao
se faz necesséario uma pessoa sentada, em pé ou de joelhos (JEFFERY e CAIACH,
1991).

O PWC (Personal Watercraft) ou Jet Ski como sdo mais conhecidos, € um tipo
de barco de recreio que se tornou bastante popular nos anos 80 e 90, e sofre uma
grande expansao com passar de cada ano, os fabricantes estimam que cerca de 200
mil PWC sé&o vendidos a cada ano e que mais de um milhdo estdo em operagao nos
dias atuais, nos Estados Unidos em 1998 o PWC ja representava mais de um terco
das novas vendas de barcos de recreio (NTSB, 1998).

O termo Jet-Ski, trata-se de uma marca registrada da Kawasaki em meados de
1973, nesta ocasido a industria Kawasaki Ski comprou a patente de Clayton Jacobsen
Il criador dos dois primeiros tipos de PWC, ap0s a compra de patentes a Kawasaki
fabricou os primeiros modelos de motos aquaticas vendidos com sucesso em grande
escala levando consigo o termo Jet-Ski, que logo se popularizou mundialmente,
fazendo com que as pessoas chamassem de Jet-Ski qualquer moto aquatica criada
por outras fabricantes (NIXON, 2003).

Fabricantes de PWC tém focado seus novos projetos ao passar dos anos em
modelos de base familiar, deste modo continuam a aperfeicoar e produzir mais
modelos de trés pessoas, entre 1991 e 1995 pesquisas realizadas pela PWIA
(Personal Watercraft Industry Association) relatou que modelos com ocupacéo para 3
pessoas ja representam mais de 75% do mercado de PWC, o comprador médio de
um PWC possuia uma faixa etaria de 41 anos, 85% dos condutores eram do sexo
masculino e 71% eram casados, outros 69% possuiam outra embarcacdo como uma
lancha antes de comprar um PWC e 66% eram estudantes ou concluiram um curso
universitario, e apenas 42% dos usuarios tinham acesso a uma casa frente a agua;
sendo esta sua ou de amigos e familiares (NTSB, 1998 e PWIA, 2006).

Por volta de 1998 empresas renomadas em outros segmentos também
comecaram a vender suas motos aquaticas em grande escala, sendo algumas delas:

Yamaha e Honda, nos anos 2000 a Kawasaki mais uma vez revolucionou o mercado



com os seus novos modelos de motos aquéticas desta vez com motores modernos,
reduzindo assim a emissdo de poluentes e ruidos, além de aumentar a poténcia do
motor consideravelmente, nesta década a perturbacao causadas pelos PWC fizeram
com que entidades governamentais criassem regras e leis para regulamentar e
restringir o uso de motos aquéaticas respondendo a queixas da sociedade, os gastos
com o PWC para esporte neste periodo passaram de 300 milh6es por ano
compreendendo taxas de inscricbes, compra do PWC, trailers, seguro, roupas,
combustiveis, acessérios e despesas adicionais (NIXON, 2003).

Recentemente o PWC ganhou mais uma utilidade, o Jet Fishing em outras
palavras o Jet Ski pescador, uma das fabricantes do segmento produziu um modelo
especifico para aqueles que sao adeptos a pescaria, este possui sua estrutura externa
adaptada para apetrechos de pesca além comportar 3 pessoas a bordo, como mostra
a figura 2.1 abaixo (DOTTORI, 2010).

Figura 2.1 7 Jet Fishing - Modelo de Moto Aquatica Utilizada para Pescaria
(DOTTORI, 2010).

Hoje para industrias que produzem um PWC uma série de regas devem ser
seguidas criteriosamente por agéncias reguladoras de protecdo do meio ambiente
como a EPA (Environmental Protection Agency) criada em 1999, a mesma busca
impor limitacdes ao uso do PWC, visando obter o controle principalmente de taxas de
emissodes e ruidos, como efeito, os indices de emissdes a partir 1999 foram reduzidos

em grande parte. Além disso, estudos séo realizados constantemente para atender a



necessidade do mercado, com o avan¢o da tecnologia os novos PWC possuem
melhorias tanto para beneficiar o piloto principalmente em relacdo a segurancga,
guanto em sofisticacdo de suas maquinas melhorando sua navegacéao, todas estas
melhorias fizeram com que o nimero de acidentes com as motos aquaticas diminuisse
drasticamente (PWIA, 2006).

2.3 MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICACAO DE MOTOS AQUATICAS

Hoje as Motos Aquaticas sdo maquinas super modernas conforme visto nos
itens anteriores, mas esta evolugdo so tomou fortes proporcdes a partir de 25 anos
apos sua criagdo, com o avanco tecnolégico foi possivel criar os PWC com GRP
(Glass Reinforced Plastic) um compdésito reforcado com fibra de vibro, e o SMC (Sheet
Moulding Compound) um processo que utiliza uma mistura de resinas e fibras como
reforcos; bastante utilizado em modelagem por compressédo. Foi com uso destes
materiais que sugiram projetos capazes melhorar com grande escala caracteristicas
como: eficiéncia hidrodinamica, resisténcia estrutural, reducdo de peso e padrdes
estéticos que sdo empregados ndo apenas em PWC; mais em grande maioria de
veiculos nauticos, entretanto, o uso do GRP se tornou mais requisitado com o passar
dos anos pois este possui boa flexibilidade facilitando assim alteracées de design e
reparos segundo a Bombardier uma das fabricantes, a figura 2.2 abaixo mostra um
casco de um PWC quebrado que pode ser reparado devido ao material utilizado (GRP)

em sua fabricacéo, evitando assim a troca de todo o casco (MARSH, 1997).

Figura 2.2 7 Casco de um PWC em GRP Quebrado (HEMMEL, 2010).



2.4  SISTEMAS DE PROPULSAO DE MOTOS AQUATICAS

2.4.1 Motores e Hélices

As motos aquaticas possuem um motor movido a combustdo e um sistema de
propulsdo movido por uma bomba a jato de agua, um eixo é acoplado direto do motor
a uma hélice que se encontra dentro da bomba a jato de agua localizada na parte
traseira baixa da moto aquética, a figura 2.3 ilustra como isso ocorre, desde modo o
fluxo de dgua gerado pela bomba é responséavel pelo deslocamento da moto aquatica
sobre a 4gua (BRP, 2014).

Eixo de _
&) lransmissao

Impulsor

Figura 2.3 1 Mecanismo de Propulsdo de uma Moto Aquatica (adaptado de WILSON,
2005).

A bomba de hidrojato é um dispositivo cujo principio de funcionamento consiste
em converter a energia potencial, devido a pressurizacdo do fluido, em energia
cinética, quando o fluido atravessa o bocal de conducao em alta velocidade. Devido a
alta velocidade cria-se um jato responsavel por criar uma area de baixa pressao na
camara de aspiracdo fazendo com que o fluido bombeado flua para dentro desta
camara (HAMMOUD, 2006).

Desde o surgimento das primeiras motos aquaticas, os PWC possuiam

tecnologia de motores 2 tempos, o mesmo motor utilizado até hoje por alguns
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fabricantes de motores de popa maritimos, que, somente na década passada;
passaram a realizar mudangas em seus projetos de motores, atualmente maior parte
dos PWC sédo compostos de sistemas sofisticados como: injecéo direta, limitadores
de velocidade, melhorias de conforto, acessérios com sistemas de localizagdo como
GPS (Global Positioning System) e motores 4 tempos representados na figura 2.4,
gue comecaram a ser implantados em 2003 e sempre estdao a ganhar melhorias a
cada ano. Além disso as motos aquaticas atuais ainda possuem sistemas de escape
modernos com catalisadores de 2 estagios, casco isolado e uma criteriosa selecéo de
materiais que juntos reduzem em até 70% os ruidos gerados em comparagcdo com 0s
modelos desenvolvidos em 1990 (PWIA, 2006).

Figura 2.4 7 Motor de um PWC 4 tempos - Produzido Conforme Determinacfes
Ambientais (PWIA, 2006).

Assim como a maioria dos barcos, a velocidade dos PWC tem aumentado
consideravelmente com o passar dos anos, desde os primeiros modelos que
possuiam apenas 34 cv em 1974, a poténcia das motos aquaticas em 1998 ja
possuiam 100 cv ou mais em 16 modelos que eram comercializados, para conseguir
um alto desempenho, modificacBes nos rotores foram propostas afim de se obter tal
facanha, desde entdo, a implementacdo de hélices de 3 pas comecaram a ser
utilizados nos modelos de pré-venda, pois estes melhoravam a performance dos

PWC. Neste periodo 25% dos proprietarios de PWC fizeram modificacbes e
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alteracbes mecanicas em suas motos aquaticas e outros 18% realizaram
modificacdes para aumentar o desempenho do motor (NTSB, 1998).

Os PWC atuais também sofreram modificacbes em relacdo a exposicdo de
suas hélices, os modelos de décadas passadas possuiam suas hélices expostas
como mostra a figura 2.5, ja os modelos da nova geracédo possuem suas hélices no
interior de uma carcaca, o jato de agua criado pela hélice é direcionado para um bocal
na parte baixa traseira da moto aquatica quando o acelerador é acionado pelo piloto
(PWIA, 2006).

Figura 2.5 7 Evolucdo dos Modelos de Exposicdo do Hélice i a Esquerda Sistema
Tradicional, a Direita Sistemas Atuais (adaptado de PWIA, 2006).

A grande maioria de hélices utilizadas, nos mais variados tipos de
equipamentos, possuem uma geometria peculiar e complexa que, ainda hoje € motivo
de pesquisas na comunidade cientifica. Estes trabalhos visam a obtencdo de uma
geometria que permita alcancar o melhor desempenho dos veiculos nauticos, assim
como melhorar os processos de fabricacdo. No projeto de uma hélice, deve-se levar
em consideracao alguns fatores importantes, como por exemplo: um bom sistema de
coordenadas para descrever seu movimento no espaco, e Varios parametros

geomeétricos, tais como: (BOAS, 2006).

U Diametro da Hélice i Faz referéncia ao circulo gerado pela projecdo da ponta
da pa da hélice, sendo sua medida uma referéncia para os demais parametros

geomeétricos.
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U Passo da Hélice i A distancia percorrida pela hélice ao longo do eixo x a cada

revolucao, figura 2.6 abaixo.

Passo

Figura 2.6 i Definicdo do passo da hélice (BOAS, 2006).

U Deslocamento Axial i Inclinagéo da lamina da pa da hélice (responséavel por
aumentar o empuxo da hélice sem haja uma alteracdo de diametro).

i Angulo de Enviesamento i Angulo de referéncia da péa e a linha de referéncia
da hélice (este angulo reduz as vibracdes geradas pelas pas, fazendo com que
a hélice corte a agua mais suavemente).

U NuOmero de Pas i Geralmente varia entre 2 e 7 pas, um nimero maior de pas
significa uma geracdo maior de empuxo, porém muitas pas diminui a eficiéncia
e aumenta as vibracoes.

U AreadaPai Asoma das areas reais de uma superficie, de cada uma das pas
(este parametro esta relacionado diretamente com a eficiéncia da hélice,
guanto maior seu valor maior sera o arrasto gerado pela hélice, diminuindo
assim sua eficiéncia).

U Perfil da P41 S&o obtidos pela intersecdo de uma superficie cilindrica com a
pa (os perfis mais utilizados sdo aqueles que possuem uma distribuicdo de

tensdo uniforme e baixo risco de cavitacao).

Fica claro que as hélices de motos aquaticas também devem ser bem
projetadas, pois sua geometria influencia diretamente na eficiéncia de navegacéao
destas motos. Na figura 2.7 sdo apresentados alguns tipos de hélices utilizadas em

motos aquéticas.
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Figura 2.7 7 Modelos e tipos de hélices de motos aquaticas (GOOGLE
IMAGES/IMPELLER JET SKI, 2015).

2.5 MECANISMOS DE DESGASTE EM SISTEMAS DE PROPULSAO

2.5.1 Introducdo ao Desgaste

Para que se tenha um bom desempenho da maioria de equipamentos

industriais, faz-se necessario o estudo do desgaste, este é responsavel direto quando

se busca por exemplo redugéo de custos, aumento da vida util dos equipamentos e

diminuic&o da reposi¢éo de pecas, pois este de certa forma é responséavel por interferir
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no desempenho e qualidade de varios produtos industriais afetando diretamente o
sistema financeiro de uma empresa.

Conforme afirma Hutchings (1992) entende-se por tribologia, a ciéncia e a
tecnologia que estuda a interagdo do movimento relativo que existe entre as
superficies dos materiais, essas interacdes além de provocar modificacdes em suas
superficies, também é responséavel por levar os mesmos a uma perda progressiva de
material, ou seja, desgaste.

A norma ASTM G 190-06 ainda afirma que o desgaste € um fendmeno
complexo, que pode envolver dois ou mais corpos com um ou mais materiais, e €
dependente de uma grande variedade de fatores como, movimento, carregamento e
meio ambiente, ela ainda ressalta que diferentes materiais podem apresentar
diferentes mecanismos de desgaste em uma mesma situacdo. Para que se tenha uma
melhor analise do processo de desgaste a norma afirma que tanto as propriedades do
material quanto as propriedades do sistema sdo de suma importancia para avaliacao
do comportamento ao desgaste, o grupo de elementos que afetam este
comportamento é definido pela norma como tribosistema.

De acordo com Marques (2006), existem quatro tipos basicos de desgaste,
sendo eles: a adesao, abrasdo, erosdo e a reacdo triboquimica (uma mistura de
corrosao e desgaste), ele ainda faz referéncia a outras formas de desgastes como a
fadiga de contato, cavitacdoeo i f r e £ fi 8 0 g Hdue tangoém séo vistos como
mecanismos de degradacéo de superficies. Os mecanismos de desgaste podem ser
vistos mais detalhados na figura 2.8 adiante, o desgaste erosivo sera detalhado para
fins de reviséo de literatura desta pesquisa.

Para Sundararajan (1987) o desgaste abrasivo é caracterizado pela remocéo
de material solido a partir de uma superficie pela acdo de deslizamento unidirecional
de particulas discretas de um material rigido sobre outro material, € o mecanismo de
degradacdo mais comum encontrado pela industria de engenharia, o desgaste
abrasivo ainda pode ser constituido por dois ou mais corpos envolvidos em um
processo de abrasao por particulas duras entre suas superficies formando assim o
tribossistema. Marinescu et al. (2004) ainda afirma que para uma melhor
compreensao do sistema tribolégico é preciso levar em consideracéo fatores como:
movimentos, materiais, energias envolvidas e vibracfes que podem em alguns casos

ser controlavel, mas que nem sempre é possivel de se evitar.
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Figura 2.8 - Tipos de Desgaste: (a) Abrasivo; (b) Adesivo; (c) Erosivo e (d) Cavitacao
(MARQUES, 2006).

Marques (2006) ainda ressalta que neste mecanismo a taxa de desgaste ira
depender do grau de penetracdo do abrasivo na superficie que esta a se desgastar,
sendo a dureza do abrasivo grande por consequéncia o desgaste sera maior, ainda
com uma carga elevada em areas pequenas pode-se ter deformacado plastica na
matriz e fratura de fases duras que compdem a superficie.

Conforme a norma ASTM G 40-13 diz, o desgaste adesivo refere-se a um tipo
de desgaste gerado pelo deslizamento de uma superficie sélida ao longo de uma outra
superficie, a perda de material ocorre devido a ligacdes localizadas entre superficies
sélidas que resultam em transferéncia de material entre ambas gerando assim o

desgaste. Para Ludema (1992) e Marques (2006) estas ligacdes localizadas estao
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associadas a pontos de contato que estao sujeitos a acao de forcas de atracdo como:
ibnicas, covalentes, metalicas, pontes de hidrogénio e for¢cas de Van der Walls, onde
a deformacdo plastica e a auséncia de impurezas podem facilitar ainda mais o
processo de adesao.

Outra forma de desgaste é a cavitacdo, esta é caracterizada por danos
causados em equipamentos como hélices, pas de turbinas, tubulacdes e alguns tipos
de vélvulas, levando estes a uma série furos e buracos na superficie exposta a
cavitacdo, este mecanismo de desgaste esta descrito na figura 2.9 abaixo, ele ocorre
devido ao colapso de microbolhas na superficie sélida em contato com um fluido,
devido a variacao de pressao as bolhas sédo formadas quando o fluxo de liquido entra
em uma geometria divergente saindo de um diametro menor para um diametro maior
gerando assim uma baixa presséo e se eclodem emregides de alta pressao, o método
ideal de prevenir a cavitacdo é evitar pressdes negativas proximo as superficies, mas
na pratica isso é praticamente impossivel (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).

Onda de

Choque
apos
Impacto * povimento do Liquido

| S

Impacto de Solidos e Liquidos

Figura 2.9 T Mecanismo de Degaste por Cavitacdo: a) mecanismo do colapso de
bolhas e b) evidéncia do dano superficial causado por cavitacdo em um material
metalico (iridio) (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).

O pesquisador Bhushan menciona ainda que os materiais resistentes ao
desgaste por fadiga (duros, mas nao frageis) também possuem boa resisténcia ao
degaste por cavitacdo (BHUSHAN, 2013).
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2.5.2 Desgaste Erosivo

Entende-se por desgaste erosivo a perda de material causado pelo impacto de
particulas de um sélido ou um fluido com outros componentes contra a superficie de
um corpo, este tipo de desgaste pode ocorrer em uma grande variedade de
equipamentos, sendo mais comum em pas de turbinas e rotores de bombas em
sistemas de tratamento de lama de minerais, sendo as principais variaveis
responsaveis por este tipo desgaste: as propriedades da particula de erosao
(conhecida como erodente), as propriedades do material a sofrer desgaste (material
erodido) e as caracteristicas de operacao, € com a andlise destas trés propriedades
em conjunto que melhor compreende-se este tipo de desgaste (FINNIE, 1960;
STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005; HUTCHINGS, 1992).

A norma ASTM G 40-13, ainda confirma que o desgaste erosivo é caracterizado
por uma perda progressiva de material de uma dada superficie sélida provocada pela
interacdo mecanica entre aquela superficie e um fluido, um fluido de componentes
multiplos, coliséo de liquidos ou particulas sélidas.

Segundo Zum Ghar (1987), o desgaste por erosao €é caracterizado pelos modos

de desgaste descritos na figura 2.10 abaixo.

= e

DESGASTE

EROSIVO =——=F

Figura 2.10 i Classificacdo dos Modos de Desgaste Erosivo. A) Eroséo através de
particulas s6lidas em meio gasoso; B) Eroséo através de particulas sélidas em meio
de liquidos C) Erosao causada pela acao de gotas de liquidos D) Cavitacdo-Erosao;
E) Erosdo-Corrosédo; F) Erosdo com processo Térmico (adaptado de ZUM GHAR,
1987).
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Materiais de natureza ddctil como os metais, tendem a sofrer um desgaste por
deformacgdo plastica, em que o material € removido pela acdo de corte ou de
deslocamento da particula de eroséo, como pode ser visto na figura 2.11 adiante. Em
contrapartida para os materiais frdgeis como os ceramicos que sdo mais sensiveis a
trincas e microfissuras, o desgaste ocorre através de trincas que se interligam devido
aos choques da particula erodente com a superficie erodida como mostra a figura 2.12
adiante (FINNIE, 1960).

Volume removido relative

Angulo (%)

Figura 2.117 Resultados Experimentais para a Erosdo de um Material Ductil (FINNIE,
1995).

SN
1S

Figura 2.12 7 Mecanismo de Desgaste. 1 i Fadiga de fase Intergranular; 2 i
Microtrinca no Contorno de gréo; 3 T Inducdo de Microtrincas no grdo; 4 i
Desprendimento do gréo; 517 Desprendimento de Fragmentos do Grao (MARQUES,
2006).
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A taxa de desgaste erosivo pode ser alterada quando se tem o controle de
certos pardmetros como: 0 numero de particulas que atingem a superficie erodida em
um determinado tempo, velocidade e direcdo de impacto na superficie e condi¢des do
fluxo de fluido, segundo Finnie estas caracteristicas sdo de grande importancia para
o0 estudo do desgaste erosivo seja para materiais ducteis ou frageis (FINNIE, 1972).

Dentre as propriedades das particulas erodentes € visto que seu tamanho pode
influenciar a taxa de desgaste, as particulas que estdo compreendidas entre 5 e 500
um de didmetro sdo as principais responsaveis pelos problemas de erosao
(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). Porém Kossel (1992) verificou que o tamanho
das particulas erodentes tem pouco ou nenhum efeito sobre a taxa de eroséo de
materiais ducteis, desde que o tamanho da particula seja superior a 100 um conforme
figura 2.13 mostra, entretanto a taxa de erosdo diminui com a diminui¢do do tamanho

da particula; quando ela esta abaixo de 100 pm.

Material - Ago 11% Cr
| Angulo de impacte 90°

-
L=

30,5 m's

Erosao (mgfm)

244 mis

128 mis

o

0 100 200
Diametro médio de particulas (Lm)

0

Figura 2.13 7 Variacdo da taxa de erosdo com o tamanho da particula em um aco
utilizando um angulo normal de impacto com diferentes velocidades de ataque
(MARQUES, 2006).

O angulo de incidéncia da particula erodente € mais um fator que pode variar a
taxa de erosdo dos materiais, a figura 2.14 mostra que, para materiais com superficies
mais ducteis; tém-se um desgaste mais acentuado proximo de 20°a 30 °, ja para
superficies mais frageis o desgaste maior ocorre para angulos de 90° (HUTCHINGS,
1992 e STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).
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Taxa de desgaste
Taxa de desgaste

Material fragil| Material dactil

80a 90 30° 90°

Angulo de incidéncia Angulo de incidéncia

Figura 2.14 i Representacdo esquematica do efeito do angulo de impacto sobre as
taxas de desgaste de materiais ductil e frageis (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).

O formato das particulas erodentes também € um fator essencial que altera
fortemente a taxa de erosédo, erodentes com formatos mais pontiagudos tem uma
tendéncia maior ao desgaste que aqueles com formatos arredondados, estas
diferencas podem resultar em alteracdes na taxa de desgaste por um fator que pode
chegar a ser até dez vezes maior, entretanto identificar e qualificar as caracteristicas
de forma destas particulas € uma tarefa dificil devido a sua forma tridimensional
complexa (HUTCHINGS, 1992).

Conforme salienta Locatelli (2009) em sua pesquisa, 0s impactos de particulas
com formas arredondadas causam poucas deformacdes nas superficies de contato
fazendo com que o numero de impactos seja maior para que haja perda de material
por deformacéao plastica.

Outra caracteristica que também se une as citadas anteriormente contribuindo
para o controle da taxa de desgaste, € a dureza da particula erodente, de acordo com
Bolsser et al. (2013), quando a dureza destas particulas é menor que a dureza da
superficie de erodida, a taxa de desgaste pode ser muito baixa podendo provocar
modificacdes no mecanismo de remocdo de material, em contra partida se a dureza
da superficie degastada for menor que a dureza das particulas erodentes, a taxa de

erosdo sofrera um aumento consideravel, desde modo é notavel que tanto a dureza
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da particula erodente como a do material alvo, esta diretamente relacionada com a
taxa de eroséo.

Para Stachowiak e Batchelor (2005) o mecanismo de desgaste assim como a
taxa de eroséo, sao diretamente influenciados pela temperatura, quando o desgaste
ocorre em meio oxidativo um dos primeiros efeitos da temperatura é proporcionar o
amolecimento do material erodido e consequentemente aumentar as taxas de
desgaste, em um certo momento a altas temperaturas o desgaste ocorre com maior
frequéncia por oxidacdo da superficie erodida na forma de éxidos frageis do que a
propria erosdo da superficie em si, deixando claro que existe uma relagéo forte entre
propriedades mecénicas do material, taxa de eroséo e temperatura.

Outra caracteristica responsavel por comprometer a taxa de erosao é o regime
de escoamento, este quando se encontra em regime turbulento causa um maior
desgaste quando comparado ao regime laminar, isto ocorre devido as particulas
erodentes no regime laminar serem atraidas paralelamente a superficie de desgaste,
fato que ndo ocorre no regime turbulento (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).

Ja para Sundararajan e Roy (1997), a taxa de eroséo para materiais que nao
sofrem corroséo € baixa devido a influéncia da temperatura tanto no erodente como
na superficie erodida ser relativamente pouca, a figura 2.15 mostra como isso pode

ocorrer para um aco inoxidavel 304 em determinadas condi¢cdes de desgaste.

3

(g/g)

L

P

Taxa de Erosdao X 10

s 1 L [
10 30 50 70 90

Angulo (Graus)

Figura 2.1571 Erosao por particula sélida de um ago Inox 304 a uma velocidade de 70
m/s em funcdo do angulo para temperaturas de 24 e 500 C° (SUNDARARAJAN e
ROY, 1997).
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2.5.3 Desgaste Oxidativo

Conforme salienta Matamoros (2004), desgaste oxidativo refere-se ao
desgaste causado pelo oxigénio atmosférico, bem semelhante a este, o desgaste
corrosivo € um termo geral relativo a qualquer forma de desgaste depende de
processos quimicos ou corrosivos, estas duas formas de desgaste podem provocar
um surpreendente aumento na taxa de perda de material e geralmente provocam a
diminuicdo do coeficiente de atrito, prosseguindo, Matamoros ainda afirma que os
metais em geral oxidam-se quando estdo a temperaturas altas em meios oxidantes
ou no ar, isso faz com que o processo de oxidacdo seja uma das mais importantes
reacdes de corrosdo em grandes temperaturas.

Mas foi em 1930, que Fink publicou o primeiro trabalho em que a oxidacéo foi
identificada como um componente no desgaste de metais, em seu trabalho ficou claro
gue tanto sob atmosferas normais ou inertes, o oxigénio era indispensavel para que
este tipo de desgaste ocorresse (QUINN, 1983).

Para outros, desgaste oxidativo trata-se do desgaste de metais néo lubrificados
secos na presenca de ar ou oxigénio atmosférico, pois este muda radicalmente os
coeficientes de atrito e taxas de desgaste de metais deslizantes, através de testes
com metais, foi visto que quando a carga e velocidade de deslizamento eram altas, a
temperatura se elevava a centenas de graus Celsius, isso fez com que os detritos de
desgaste mudassem para oxidos de ferro ao invés de permanecerem ferro metalico,
formando assim uma camada de filme acima da real superficie de contato, fazendo
com que as taxas de desgaste fossem mais suaves. As reacdes quimicas que ocorrem
nas superficies dos materiais podem ser benéficas por exemplo protegendo a
superficie de um possivel desgaste adesivo, em outros casos ela pode néo ser tao
boa assim, pois quando estas reacfes ndo sdo bem controladas, a superficie
desgastada podera a vir ter uma perda consideravel de material subjacente a
superficie por formacédo de oxido, além de também perder material por uma outra
forma de desgaste, nestas ocasides podem ocorrer quatro processos distintos citados
adiante (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).

U A formacdo de uma pelicula protetora que inibi tanto a corrosdo quanto o

desgaste;
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U Aformacado de uma pelicula fraca com curto tempo de vida que pode gerar uma
alta taxa de desgaste devido a formacao e destruicdo regular destes filmes;

U As peliculas de protecdo da superficie podem ser usadas por pitting, € um
acoplamento galvanico entre os filmes restantes e a camada logo abaixo de
substrato podem resultar em uma rapida corrosao da area desgastada na sua
superficie;

U Os processos de desgaste e de corrosdo podem atuar independentes, e juntos

ocasionar uma perda maior de material.

Uma teoria de mecanismo de desgaste oxidativo, em a¢cos com baixo teor de
carbono e ferros fundidos, citada por Quinn, 1984 e Matamoros, 2004 afirma que,
guando dois corpos estdo em contato a uma determinada velocidade sem lubrificacéo
e submetidos a uma certa carga, no estagio inicial, estes corpos sofreram um desgaste
alto, e logo entraram em regime de conformidade, com o aumento da area de contato
a temperatura tende a aumentar, a um certo instante 0 acréscimo de temperatura
facilitara a formacao de Oxidos, com o aumento do atrito, estas camadas de Oxidos
tendem a aumentar até certo ponto quando se tornam frageis e se rompem formando
os i d e h posteriormente as camadas limpas da superficie de desgaste iniciam este
ciclo novamente, a figura 2.16 ilustra como isso ocorre (QUINN, 1984, apud
MATAMOROS, 2004).

Figura 2.16 7 Mecanismo de Formacdo de Desgaste Oxidativo (a) Formacédo do
Patamar de 6xido; (b) Crescimento do Patamar; (c) Expanséo dos Oxidos; (d) Quebra
dos Oxidos Formac&o de Particulas (MATAMOROS, 2004).
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2.5.4 Desgaste por Fadiga Superficial

Este tipo de desgaste pode ser caracterizado pela formacdo de fissuras e
descamacdo de material devido a uma carga alternada repetida em superficies
sélidas, ou seja, que passam por um processo de ciclagem. Como exemplo tém-se o
processo de laminacdo, onde as superficies sélidas sofrem contato deslizante por
longos periodos, além disso o impacto de solidos e liquidos também podem resultar
em um processo de ciclagem levando o material a sofrer desgaste, a fadiga superficial
ainda pode ocorrer em escala microscopica devido ao contato repetitivo de asperezas
nas superficies dos soélidos (ZUM GHAR, 1987).

Para muitos contatos em que se tem um bom sistema de lubrificacdo € visto
gue a adeséo entre as duas superficies sdo praticamente insignificantes, mesmo
assim ainda percebe-se que a taxa de desgaste é alta e ndo deve ser desprezivel,
este desgaste é ocasionado devido as deformacdes sofridas pelas asperezas e
camadas superficiais que se atritam com a superficie oposta, estes contatos entre
asperezas sdo acompanhados por grandes tensdes locais que se repetem por um
enorme numero de vezes tanto no rolamento quanto no deslizamento, este
mecanismo é responsavel por gerar particulas de desgaste por fadiga provocando
trincas e rachaduras nos mateias (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).

Conforme Santos (2012) afirma em sua pesquisa, sdo dois o0s locais mais

propicios ao inicio de falha por fadiga de contato, sendo eles:

U Regido Sub-Superficial 7 (localizada em uma regido onde a tensdo de
cisalhamento e maxima).

U Regido de Superficie do Material T (influenciada por fatores ligados a
concentracdo de tensdes tais como: qualidade das superficies, inclusées,

particulas que estao livres em meio no lubrificante ou de segunda fase).

A figura 2.17 ilustra varios fatores que estao relacionados com a falha de fadiga
por contato, Santos ainda ressalta que ao se estudar estes fatores separadamente se
faz necessario ter um programa de estudo onde se mantem controlado ou constantes

os demais.
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Figura 2.17 7 Fatores que afetam a vida em fadiga de um componente (SANTOS,
2012).

Conforme a teoria de delaminacao de trincas sub-superficiais proposta por Suh
em 1973, o desgaste por deslizamento é causado por trincas (geradas pelos
constantes carregamentos ciclicos) que se encontram abaixo da superficie e vazios
gerados pelas deformacdes plasticas (ocasionadas por uma grande concentracao de
tensdes), deste modo as particulas de desgaste sdo criadas quando as trincas
alcancam esta superficie, esta teoria ainda diz que os desgastes por adeséo, fadiga e
abrasdo sdo causados pelo mesmo mecanismo, também é proposta uma equacéao
para o célculo volumétrico de desgaste gerado por um corpo duro sobre um corpo
mole, mais esta é dependente de caracteristicas da superficie e propriedades
metallrgicas de alto nivel de complexidade (SUH, 1973 apud TOMANIK, 2000).

Como forma de reduzir o desgaste por fadiga Magee (1992) verificou que
alguns tratamentos de superficie como nitretacdo e cementacdo, aumentam a dureza
superficial do material e a distribuicdo de tensdes residuais, como resultado verificou-

se gue o desgaste por fadiga foi reduzido.
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2.5.5 Recobrimentos Resistentes ao Desgaste Erosivo

A fim de se obter uma protecdo ao desgaste erosivo a comunidade cientifica
tem buscado nos Ultimos anos alternativas para minimizar o mesmo, através por
exemplo de métodos com tratamentos térmicos, buscando a obtencao de superficies
gue sejam mais resistentes, este desgaste quando ndo controlado pode vir a causar
enormes prejuizos nas mais variadas pecas que circulam pelas industrias em geral, a
seguir sera abordado alguns métodos que visam garantir determinado grau de
resisténcia para alguns materiais em relacao a este tipo de desgaste.

Conforme descrito por Stachowiak e Batchelor, (2005) os acos ducteis séo 0s
mais resistentes ao desgaste erosivo, é visto também que o desgaste erosivo destes
acos possui caracteristica de eroséo ductil classica, ou seja, ha uma taxa maxima de
desgaste a um angulo de impacto de aproximadamente 30°, fato também comprovado
por Hutchings (1992), isso deixa claro que a resisténcia ao desgaste dos agos a
erosao sofre limitacdo pela falta de ductilidade, mas como regra geral para os acos,
em vez de ductilidade a dureza deve ser melhorada (maior) visando a obtencao de
uma resisténcia a erosao.

Os acos inoxidaveis sdo bastante resistentes a varios tipos de desgaste e
corrosao sendo empregado em uma grande gama de industrias, geralmente os acos
inoxidaveis austéniticos que possuem teor alto nitrogénio, apresentam uma melhora
significativa a alguns tipos de desgaste, fato que é comprovado por fatores como uma
maior resisténcia a deformacdo plastica, deformacédo plastica distribuida com
homogeneidade e um maior consumo de energia do impacto de bolhas, além disso o
uso deste tipo de aco inoxidavel se torna mais atraente, pois seu preco quando
comparado aos acos inoxidaveis tradicionais sdo similares, além disso ele ainda
possui um preco pequeno quando comparado a ligas a base de cobalto que séo
utilizadas para tentar combater problemas de desgaste (TSCHIPTSCHIN et al., 2010).

Toro et al. (2001), ressalta que o0s acos inoxidaveis martensiticos também
possuem uma elevada resisténcia em suas propriedades mecanicas e uma moderada
resisténcia a corrosao, porém quando sdo submetidos ao desgaste por erosdo com
presenca de particulas mais duras em solucbes aquosas, verifica-se que ha uma
reducdo de resisténcia ao desgaste, fato que pode ser explicado por um efeito

sinérgico entre a corrosdo e os mecanismos de desgaste, assim tanto para o aco
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inoxidavel austenitico quanto para o martensitico, pequenas quantidades de
nitrogénio obtidos através de técnicas de nitretacdo, sdo capazes de aumentar sua
resisténcia ao desgaste podendo provocar mudancas radicais que beneficiam tanto
as propriedades mecanicas quanto as propriedades de corroséo dos acos.

Ochoa (2007), diz que um aco inoxidavel de alto nitrogénio (High Nitrogen
Stainless Steels HNSS) é considerado de alto nitrogénio quando o seu teor €
aumentado intencionalmente, entretanto por convencao, Ochoa ainda afirma que
estes acos séo classificados conforme a concentracao de nitrogénio que neles estao
presentes, sendo:

U Acgos Martensiticos > 0,08 % de Nitrogénio
U Acos Austeniticos > 0,4 % de Nitrogénio

Dentre os processos de nitretacao existentes, Ochoa menciona que 0 processo
de nitretacdo gasosa e bastante eficaz, pois este aléem de aumentar a dureza e a
resisténcia ao desgaste e corrosdo em ambientes variados, evita a precipitacdo de
nitretos de cromo, que sdo formados com grande intensidade por processos de

nitretacdo convencionais, o que pode reduzir a resisténcia a corrosao dos acos.

2.5.6 Desgaste em Sistemas de Propulsdo de Motos Aquaticas

Apesar de trazer aos seus condutores momentos inesqueciveis de laser as
motos aquaticas também possuem seu lado desagradavel, as manutencdes
necessarias destes equipamentos as vezes sao de alto custo e ocorrem
constantemente devido a ma experiéncia de pilotagem ou falta treino dos pilotos, um
dos componentes que necessita de reparo com frequéncia € o sistema de propulséo,
este sofre danos capazes de afetar o desempenho do equipamento, 0 que para muitos
se torna irritante, sair para navegar com seu PWC e perder performance
principalmente com perca de velocidade, além de aumentar consideravelmente as
vibracoes.

De acordo com o manual BRP (2014), o uso dos PWC em aguas com
profundidade menor que 90 cm figura 2.18 deve ser evitada, deste modo previne-se

gue uma grande quantidade de areia e outros detritos sejam captados pelo sistema
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de propulséo, o que danificaria o0 hélice e outros componentes do mesmo em um curto

prazo de operagao.

R T o SO TS A T b s g o O
3 R S SRR Rb.v,',!,‘..‘:: RIER,

&R
Figura 2.18 i Rasura minima em que um dos modelos de moto aquatica deve
trafegar, A = 90 cm (BRP, 2014).

Adiante, a figura 2.19 apresenta algumas hélices de motos aquaticas
danificadas por desgaste erosivo e corrosivo, na imagem € possivel observar que a
acdo das particulas abrasivas juntamente com a corrosao deixa as pas da hélice finas
e quebradicas, gerando uma perda de material, e assim, comprometendo o

desempenho da bomba de hidrojato.

Figura 2.197 Hélices desgastadas por erosao e corrosdo (GOOGLE IMAGES/ WEAR
IN IMPELLER OF JET SKI, 2015).
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Navegar em aguas rasas além de danificar o sistema de propulsdo pode fazer
com que o motor dos PWC superaquegam, navegar nestes locais faz com que a grade
de captacao fique obstruida com detritos e vegetais de superficie provocando assim
um superaquecimento do motor devido ao alto nimero de detritos que impedem por
exemplo a hélice de trabalhar em suas condicBes ideais, para evitar este
superaquecimento o operador deve parar a navegacao com o PWC e manualmente
limpar o local e s6 entdo retomar a atividade em aguas mais profundas (CURREY,
2002).

Entretanto vale ressaltar que nem sempre as motos aquaticas que estao a
trafegar pelos rios ou lagos sempre trabalham em aguas com a mesma condi¢cdo de
concentracdo de abrasivos, devido a falta de pratica de conducdo dos pilotos e
conhecimento das vias navegaveis, estes ignoram uma série de regras impostas pelos
fabricantes e pela legislacdo aquaviaria, uma das principais regras que esta
diretamente ligada ao desempenho das motos aquaticas € navegabilidade em aguas
rasas.

Conforme Marques (2006) e Finnie (1960) afirmam, a quantidade de particulas
abrasivas afeta diretamente a taxa de erosdo como pode ser visto na figura 2.20
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Figura 2.20 7 Variacdo da Perda de Peso com a Quantidade de Abrasivos aco SAE
1020, com abrasivos de carbeto de silicio malha 60, e velocidade de 76 m/s (FINNIE,
1960).
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Em periodos de seca, os lagos e principalmente 0s rios estdo em seus niveis
mais criticos de capacidade com pouca 4gua e enormes praias espalhadas ao longo
de seu curso que se torna um atrativo anual para aqueles que estdo em periodo de
férias nos acampamentos e ou resorts nas praias formadas as margens dos rios
levando consigo um enorme numero de veiculos nauticos para desfrutarem de
momentos de laser, devido ao leito dos rios se estreitarem neste periodo, 0 ma
conhecimento do local de navegacdo e o nivel baixo de agua; faz com que os
condutores de PWC trafeguem em alta velocidade sobre bancos de areia que estao
muito préximos a superficie da agua por centenas de metros durante todos os dias de
seu passeio, levando o sistema de propulsdo a uma condi¢do extrema de desgaste,
em alguns casos navegando sobre meio lamacento, apesar da concentracdo de
abrasivos neste periodo ser menor em relacédo ao periodo de cheia dos rios e lagos,
0 numero frequente de PWC, barcos, lanchas, canoas e outros tipos de veiculos
nauticos que trafegam durante todo o dia, faz com que o nivel de particulas em
disperséo na agua se eleve bastante, contribuido assim com o processo de desgaste.

Portanto, é possivel observar que, o desgaste do sistema de propulsédo além
de se desgastar pelo processo comum, também é beneficiado pela ma conservacao
e principalmente pela conducédo de seus pilotos.

Conforme Chen (2002) diz, o processo de erosdo por cavitacdo pode ocorrer
com frequéncia em rotores de bombas, tubos de trocadores de calor, nas superficies
de hélices, laminas de turbina hidraulica e varios outros equipamentos hidraulicos que
estdo em contato com liquidos a alta velocidade sujeitos a variacdo de pressao.

Devido ao sistema de propulsdo de uma moto aquatica operar em alta
velocidade em contato com liquido (dgua), nota-se também que além do desgaste
erosivo provocado por particulas sélidas em meio liquido o processo de cavitacdo
também contribui com perda de material do hélice, danificando com frequéncia suas
pas conforme a figura 2.21 pode mostrar.

Chen ainda afirma que o controle deste método de desgaste ndo esta
relacionado somente com as propriedades do material (composicdo, estrutura,
tratamento térmico, a geometria, a rugosidade da superficies e etc.), mas também
com fatores como a propriedade dos liquidos, caracteristicas de vibracao,

temperatura, pressao e principalmente velocidade de fluxo; pois esta é responsavel
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por dar origem a regides de extrema baixa presséo, por esta raz&o uma das maneiras

mais eficazes de se reduzir problemas de cavitacao é diminuir a velocidade de fluxo.

Figura 2.21 7 Hélice de uma moto aquatica danificada por cavitacédo (disponivel em
Boattest.com, 2009).

Nota-se, portanto, que tanto o desgaste erosivo causado principalmente por
detritos como a areia e 0 desgaste por cavitacdo sao 0s principais responsaveis por
danificar o sistema de propulsdo de motos aquaticas, o manual BRP (2014),
recomenda que quando o hélice ou anel de desgaste da bomba de hidrojato que
envolve o hélice no sistema de propulsédo estdo danificados, os mesmos deveram ser
substituidos por novos exemplares. Entretanto devido ao custo elevado destes
periféricos e a rapida deterioracdo conforme o uso, maior parte dos condutores optam
por reparar seus rotores através de processos como: soldagem (visando a
recuperacdo de material perdido por processos de desgaste), usinagem através de
tornos mecanicos (feito apdés o processo de soldagem com o intuito de deixar os
hélices com medidas originais de fabrica) e acabamentos superficiais como o

polimento e o jateamento, assim eles diminuem o custo de uma manutencao.
2.6 OBJETIVOS
Apés discutir alguns métodos de desgaste presentes em hélices dos mais

variados tipos de equipamentos incluido as motos aquaticas, 0s objetivos propostos

para realizagéo da pesquisa foram:
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Criar um equipamento capaz de simular desgaste por erosdo em meio liquido.
Avaliar o comportamento ao desgaste erosivo da superficie de materiais que
constituem os hélices do sistema de propulsdo de motos aquaticas (Jet Ski),

com tratamentos superficiais de polimento e jateamento.
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3. MATERIAIS E METODOS

3.1 CARACTERIZACAO DO MATERIAL DA HELICE DE MOTO AQUATICA

As analises de desgaste foram realizadas com o material de uma hélice usada
de um Jet Ski marca Sea Doo, modelo GSX, ano 1997, mostrado na figura 3.1. Neste
modelo de Jet Ski a hélice tem aproximadamente 155 mm de didmetro e gira em uma

velocidade maxima de 7000 rpm.

00,

Figura 3.1 1 Hélice de uma moto aquatica marca Sea Doo, modelo GSX, ano 1997,

a) polida e b) jateada.

3.1.1 Composicao Quimica

Andlises de composicdo quimica foram realizadas no material por meio de

andlises de Fluorescéncia de Raio-x.

3.1.2 Dureza

A dureza do material da hélice foi determinada por meio de medidas de dureza
Rokwell C com carga de 150 kgf (durémetro Zwick/Roell modelo ZHU250) e medidas
de microdureza Vickers com carga de 1 kgf (microdurémetro marca Fisher modelo HV

100). Pelo menos cinco medic¢des foram realizadas com cada tipo de ensaio visando
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minimizar os erros. Na figura 3.2 sdo mostrados os equipamentos utilizados nestes

ensaios.

Figura 3.2 7 a) Durémetro e b) Micro-Durémetro.

3.1.3 Anaélises Metalograficas

Pedacos de material foram retirados do hélice e embutidas a frio para
realizacdo de andlises metalograficas. As superficies destes pedacos foram
preparadas para observac6es metalograficas usando métodos convencionais de
polimento, ou seja: lixamento (lixas 180, 220, 320, 400, 600 e 1200) utilizando-se agua
como lubrificante e seguido de polimento com aluminade 1 € m

Para revelar os microconstituintes foi realizado um ataque quimico eletrolitico
utilizando-se uma solucao de acido oxalico 10% e 6 V (BIRD, 1994).

As imagens da microestrutura foram captadas através do Microscopio Otico
Confocal Axio Imager Z2m (marca Zeiss), mostrado na figura 3.3, do Centro Regional
para o Desenvolvimento Tecnoldgico e Inovacao i Crti da Universidade Federal de
Goiasi UFG.

Andlises quantitativas das fases presentes foram realizadas com a ajuda do

software ImageJ.
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Figura 3.3 1 Microscopio Otico Confocal Axio Imager Z2m (Zeiss).

3.2 PARTICULAS ABRASIVAS

O abrasivo, usado para a realizacéo dos ensaios desgaste erosivo, foi areia do
Rio Araguaia (Centro-Oeste do Brasil). A areia foi coletada das margens do rio, de
locais onde a pratica de esportes nauticos € intensa o ano todo, principalmente com o
uso de veiculos tipo jet-ski.

A areia coletada foi peneirada manualmente, utilizando peneiras de construcao
civil (figura 3.4). Foram removidas pedras e particulas estranhas a areia, assim como
também, areia muito fina. Foram utilizadas peneiras com abertura de malha de 1000
pm, 600 um e 300 um, o tamanho das particulas utilizadas nos ensaios ficou entre
300 e 600 um, pois entre estes dois diametros encontra-se as particulas que estédo

entre as principais responsaveis por causar degaste erosivo.

" Jlﬂ#ﬁ.l_
,. .’rf’_:i

Figura 3.4 7 Peneiras utilizadas na selecdo dos abrasivos do ensaio de desgaste.
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3.2.1 Composicado Quimica

A composicao quimica dos abrasivos foi determinada por meio de analises por
Fluorescéncia de Raio-x.

3.2.2 Anélises Microscopicas

A geometria dos gréos abrasivos foi analisada por meio de observacdes via
Microscopia Eletrénica de Varredura (MEV).

3.3 ENSAIO DE DESGASTE EROSIVO

3.3.1 Equipamento

Para simular o desgaste por erosédo, foi construido um equipamento

semelhante ao utilizado por Toro et al. (2001), como é mostrado na figura 3.5.

Motor Elétrico ~ Inversor de
Frequéncia

Suporte de Alumini% .
CorpodeProva/ S, .'.

z
rd
< Macaco Hidraulico

Figura 3.5 17 Representacdo esquematica dos equipamentos. a) Desenvolvido nesta
pesquisa e b) Utilizado por Toro (TORO et. al 2001).

Como diferencial, o estudo desta pesquisa foi feito com os corpos de prova em
movimento, e ndo estaticos como no estudo de Toro, este movimento foi possivel

através do uso de um motor elétrico trifasico de 3440 rpm.
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Segundo o manual BRP (1997) da fabricante do Jet Ski marca Sea Doo, modelo
GSX, a velocidade de rotacéo da hélice varia de 2000 a 7000 rpm. Portanto, os 3440
rom do motor, usado na maquina, simulariam o uso do jet-ski em condi¢cdes
moderadas.

Para fixar as amostras foi construido um porta-amostras com o formato de um
disco, conforme é mostrado na figura 3.6. O porta-amostras permite ensaiar 3
amostras simultaneamente. A combinagcdo de diametro do disco, velocidade de
rotacdo do motor e posicdo das amostras no disco sugerem uma velocidade linear
tangencial de aproximadamente 32 m/s; semelhante a encontrada na periferia da

hélice da moto aquatica.

Figura 3.6 7 Disco porta amostras.

O disco porta-amostras possui rasgos que permitem fixar os corpos de prova
em angulos de 90°, 45° e 0° em relacdo ao eixo de transmissdo. Deste modo foi
possivel ensaiar 0 material em pelo menos 3 angulos diferentes de incidéncia das
particulas abrasivas.

Um recipiente de plastico foi utilizado para conter a mistura agua e abrasivos,
sendo que a boca foi adaptada para evitar a saida do liquido, mostrado

esquematicamente na figura 3.7.
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Figura 3.7 1 Recipiente responsavel por comportar a 4gua com abrasivos; e

simulacédo do comportamento do fluido dentro dele.

Na figura 3.8 abaixo, € mostrada a maquina de desgaste apds sua construcao,

e o recipiente utilizado responséavel por conter a mistura erosiva.

Figura 3.8 7 Maquina de desgaste construida

3.3.2 Corpos de Prova

Os corpos de prova, para a realizagdo do ensaio de desgaste foram extraidos
das pas da hélice. Foram retiradas 6 amostras com aproximadamente 40 mm de

comprimento, 20 mm de largura e 2,5 mm de espessura (figura 3.9).
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Figura 3.9 7 Amostras utilizadas nos ensaios de desgaste erosivo.

As amostras foram divididas em 2 conjuntos, cada um com 3 unidades. Um
grupo de amostras foi ensaiado com suas superficies na condi¢do de Polidas; e o
outro com suas superficies na condicdo de Jateadas com areia (como € fabricada a
maioria das hélices de motos aquaticas).

O polimento superficial das amostras foi realizado com o auxilio de uma politriz
de bancada, utilizando uma sequéncia de lixas com granulometria de 220 a 1200 mesh
e por fim, polimento com alumina de 1 pm.

O jateamento superficial das amostras foi realizado com grédos de areia, com
tamanhos de até 1 mm de diametro, e tempo de jateamento de 1 minuto, este tempo
foi adotado em funcédo dos maiores valores de dureza encontrados. O equipamento

utilizado neste processo € mostrado na figura 3.10.

Figura 3.10 7 Maquina utilizada para o jateamento de amostras.

O jateamento foi realizado seguindo as recomendacdes sugeridas por Davis

(1994) para acos inoxidaveis, com as superficies das amostras previamente polidas,
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limpas, secas e livres de graxas e/ou 6leos. As amostras foram movimentadas
perpendicularmente ao jato de areia visando homogeneizar, em toda a superficie, as
consequéncias provocadas por este processo, tais como: grau de deformacéo plastica

e encruamento superficial, e nivel de tensdes residuais compressivas.
3.3.3 Condigbes de Ensaio

No total foram realizados 6 ensaios desgaste, nas condigbes mostradas na
tabela 3.1. Em cada ensaio, 3 amostras foram testadas simultaneamente na mesma
condicao. Com isto, pode se obter uma média e um desvio padrédo dos resultados

em cada uma das condigdes.

Tabela 3.1 7 Condicbes dos Ensaios Realizados.

Angulo de Impacto
_ — Q° 45° 90°
Tipo de Superficie
Polida 1 1 1
Jateada 1 1 1

3.3.4 Tempo de Ensaio

Cada ensaio teve uma duracao total de 25 h. O tempo de ensaio adotado segue
as recomendacfes de manutencdo de motos aquaticas sugerida no manual BRP
(1997). O manual estipula que, depois das primeiras 25 horas de uso, o sistema de
propulsdo deve passar por um processo de inspecéo, tendo a hélice como um dos
principais componentes a serem inspecionados, pois sua integridade afeta
diretamente o desempenho destes veiculos.

Os ensaios foram divididos em 7 etapas, com interrupcdes a cada certo periodo
de tempo para examinar as amostras por meio de medicfes de perda de massa,
rugosidade superficial e analises microscopicas das superficies.

Na primeira etapa, com duracdo de 1 h, foram feitas varias paradas. Duas a
cada 5 min e depois cinco a cada 10 min. O intuito desta etapa foi analisar a influéncia

do jateamento na resisténcia ao desgaste do material da hélice.
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Na segunda etapa, também com duracéo de 1 h, foram feitas duas paradas a
cada 30 min de ensaio. Na terceira etapa, trés paradas com intervalos de 1 h cada; e
a partir da quarta etapa, cada parada foi realizada com intervalos de 5 h cada.

Este procedimento permitiu acompanhar em detalhe o comportamento em
desgaste do material.

Na tabela 3.2 é apresentado o esquema de paradas utilizado durante os

ensaios e o intervalo de tempo entre elas.

Tabela 3.2 Esquema de Paradas para Cada Ensaio de Desgaste.

Etapas Tempo
de 1° 2° 30 40 5° 6° 7° Total
Paradas (min)

05 30 60 300 | 300 | 300 | 300

05 30 60

10 60

10

10

10

10
(min) 60 60 180 300 300 300 300 1500

3.3.5 Mistura Erosiva

A concentracdo de particulas sdélidas medida em uma amostra de agua
coletada no rio Araguaia, em média, foi 0,05 g/L. Entretanto, € conhecido que em
certas épocas do ano e/ou em certos locais dos rios, essa concentracdo pode
aumentar significativamente, formando-se inclusive poc¢as de lama e bancos de areia.
Motos aquaticas sdo as vezes expostas a este tipo de ambiente por condutores
desavisados ou inexperientes, forcando exageradamente seus equipamentos. Assim,

a mistura agua/areia, empregada neste trabalho, teve o intuito de se realizar ensaios
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de desgaste acelerados, para se obter resultados com maior rapidez; e a0 mesmo
tempo simular uma condi¢cdo extrema de uso de uma moto aquatica.

Todos os ensaios foram realizados utilizando-se uma mistura de agua potéavel
e areia de rio, na propor¢ao: 500 g de areia em 28 L de &gua (17,8 g/L).

Em todos os ensaios, a mistura dgua/areia foi trocada a cada 1 h de ensaio

visando manter as condi¢des de abrasividade das particulas durante todo o ensaio.

3.3.6 Perda de Massa

A perda de massa dos copos de prova foi acompanhada por meio de medidas
feitas numa balanca analitica de precisdo, representada na figura 3.11.

Antes de cada pesagem, as amostras foram lavadas com agua corrente, para
retirada de impurezas que possam ter se fixado em sua superficie, depois secas com

ar quente, e finalmente, esfriadas ao ar até a temperatura ambiente.

Figura 3.11 7 Balanca analitica de precisdo AG 200 GEHAKA.

3.3.7 Andlise das Superficies

Microscopia: As superficies desgastadas foram analisadas por meio de fotografias
obtidas via microscopia eletrénica de varredura (MEV). As fotos foram tiradas depois
de 5, 15, 25 h de ensaio. Deste modo, foi possivel verificar o dano superficial ocorrido

nas amostras, em funcao do angulo de impacto dos abrasivos e do tempo de ensaio.
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Rugosidade: Medidas de rugosidade foram realizadas, antes e depois dos ensaios
de desgaste, visando complementar as andlises realizadas via MEV. Um rugosimetro
portatil, da marca Mitutoyo, modelo SJ 210 foi utilizado para determinar os parametros
de rugosidade Ra e Rz. Em cada amostra, foram realizadas pelo menos 5 medicoes,

em locais aleatoriamente escolhidos, utilizando-se um cut-off de 0,8 mm.
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4, RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 CARACTERIZACAO DO MATERIAL DA HELICE

4.1.1 Composicdo Quimica

Os resultados das analises de fluorescéncia de raios X, sdo representados na
Tabela 4.1.

Tabela 4.1 7 Composi¢édo quimica do material da hélice (% peso).
Cr Ni Cu Si Al Nb Mo S Hg P Bi
15,08 | 4,37 | 3,77 | 1,03 | 0,57 | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,03

De acordo com Washko e Aggen (1990), esta composicao se refere a uma liga
de cromo-niquel que contém elementos endureciveis por precipitacdo como por
exemplo o cobre e o aluminio, porém sdo mais conhecidas como, ligas de aco
inoxidavel endureciveis por precipitacdo (Precipitation Hardening Stainless Steel).
Estes acos podem ser tanto austeniticos quanto martensiticos na condicdo de
recozidos, entretanto em maior parte dos casos estes acos atingem o endurecimento
por precipitacdo na estrutura martensitica.

A composicdo quimica encontrada corresponde ao aco 15-5 PH de designhacéo
S15500, é um exemplo de liga que possui estrutura martensitica. E amplamente
utilizado na industria aeroespacial, quimica, petroquimica, de processamento de
alimentos, papel e processamento de metais em geral, além de ter excelente
resisténcia a corrosado (AK STEEL, 2007). Bajguirani (2002) afirma ainda que, devido
a boa resisténcia a corrosdo que a liga 15-5 PH possui, ela também € bastante
utilizada na fabricacéo de péas de turbina.

Apesar de se tratar de uma liga que possui boas propriedades como dureza e
resisténcia mecanica (atingidas apés um tratamento de témpera final), esta liga pode
apresentar uma boa ductilidade devido a presenca de austenita retida em sua
estrutura. Austenita que se torna estavel, a temperatura ambiente, devido aos altos
teores de Ni deste aco. (ANDRIEU et. al, 2013).
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4.1.2 Dureza

Os resultados dos ensaios de dureza e microdureza realizados no material da

hélice sdo mostrados na tabela 4.2.

Tabela 4.2 7 Medidas de dureza e microdureza do material da hélice.

Dureza Microdureza
35HRC +0 3422 HV +55

O valor de dureza medido no aco € igual ao citado por AK Stell (2007), que
afirma que a dureza do ago 15-5 PH, como recebido da usina, é de exatos 35 HRC.

Este valor sugere que o material da hélice estudado n&o passou por
tratamentos térmicos posteriores a sua fabricacdo. Pois, conforme o tipo de
tratamento térmico adotado algumas propriedades, como a dureza, podem ser
alteradas para valores superiores aos da condicéao inicial entregue pela usina.

Tratamentos térmicos de solubilizacdo e envelhecimento sdo amplamente
utilizados para promover a precipitacdo de elementos como Cu, Al, Nb e outros, que
juntos provocam um aumento da dureza e resisténcia mecanica, principalmente.
(BERNARDELLI et al., 2007 e MORENO, 2013).

Depois dos processos de jateamento, as amostras apresentaram uma dureza

aumentada devido ao encruamento sofrido, como & mostrado na tabela 4.3.

Tabela 4.3 7 Medidas de dureza e microdureza do material da hélice apos

jateamento com areia.

Dureza Microdureza
37 HRC + 0,5 361,3HV +6,1

4.1.3 Anédlises Metalogréficas

Na figura 4.1 (A) é mostrada a microestrutura presente no aco da hélice
estudada. Depois de poucos segundo de ataque com &acido oxalico 10%, sé&o

observados tracos de ferrita delta. Na micrografia (B) sdo apresentadas evidéncia de
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ferrita delta também encontradas por Vander Voort et al. (2004) e Houge (2014) em
acos 15-5PH.

Andlises de imagem, utilizando o software imageJ, permitiram determinar o teor
de ferrita delta presente no aco. Para isso, imagens obtidas por microscopia Optica
foram trabalhadas com este software, e deste modo foram obtidos valores de
aproximadamente 3,42% de ferrita delta.

Moreno (2013) afirma que, teores elevados de ferrita delta presentes em ligas
endureciveis por precipitacdo podem diminuir a ductilidade e a tenacidade do aco.

A liga 15-5 PH é uma variacdo da liga 17-4 PH. Esta ultima possui teores de
ferrita delta que podem variar entre 0 e 8%, podendo em alguns casos ser até mais
elevados. A liga 15-5 PH foi desenvolvida com a premissa de apresentar uma
ductilidade aumentada comparada com a liga 17-4 PH. Este aumento esté relacionado
com a reducao do teor de ferrita delta. Isto €, reduzindo o teor de cromo e aumentando
os teores de cobre e niquel. (CLARKE e GARVIN, 1965).

Passos (2010) também verificou que o cromo trabalha como um agente
promotor de ferrita delta em acos inoxidaveis austeniticos, e que uma reducéo deste
componente na liga pode reduzir o teor de ferrita delta.

Figura 4.1 7 (A) Matriz com tracos de ferrita delta no material da hélice. (B) Ferrita
delta em aco 15-5PH. Vander Voort et al. (2004) e Houge (2014).

Com o prolongamento do tempo de ataque quimico, revelou-se a estrutura da
matriz, e foi constatado que a mesma € constituida totalmente de martensita, como

mostrado na figura 4.2.






